[bookmark: _GoBack]Nghiên cứu khả năng hấp phụ sinh học của vỏ Tangerine trong việc loại bỏ kim loại nặng: Pb, Cd và Ni của rau mùi
Vỏ khô của Citrus reticulata được sử dụng làm thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm bổ sung và thực phẩm chức năng và thông thường. Trong khi đó, nhu cầu ngày càng tăng để tìm chất hấp phụ tương đối hiệu quả, chi phí thấp và dễ dàng sinh thái cho quá trình hấp phụ kim loại nặng các chất hấp phụ là chất thải từ các ngành công nghiệp nông nghiệp hoặc thực phẩm. Các nghiên cứu gần đây cho thấy vỏ cam quýt có khả năng hấp phụ kim loại nặng. Tangerine Peel là một trong những vật liệu thải trái cây phổ biến nhất được chọn để hấp phụ các kim loại nặng từ đất bị ô nhiễm để hấp phụ sinh học Niken, Cadmium và Chì từ đất cũng như Rau củ được trồng và cuối cùng sẽ được người dân ăn. . Đất trồng trong chậu được mua từ các trung tâm được công nhận từ thị trường Tehran và 40 lọ tương tự trong cùng một tình huống như ánh sáng, nước, đất, nhiệt độ và các điều kiện khác đã được chuẩn bị. Những hạt giống của Coriandrum sativum (rau mùi) đang được trồng trực tiếp trên mặt đất sau khi bị cảm lạnh trong lọ. Trong khi đó, trong 35 bình vỏ Tangerine (TP) bằng 1%, 3%, 5% trọng lượng khô được trộn với đất, do quan sát thấy tác dụng của TP là chất hấp phụ và trong các thời điểm quy định là 0, 10, 20, 30, 40 ngày trong lá của rau ăn được trong đất được xử lý và không được xử lý vì một loại rau ăn được đã được trồng trong các mẫu đất này đã được nghiên cứu. Đất, lá và rễ của rau được tiêu hóa bằng phương pháp ướt theo giao thức chuẩn. Dữ liệu được phân tích bằng Phân tích phương sai, (ANOVA). Kết quả cho thấy vỏ Tangerine có khả năng hấp thụ Cadmium nhiều hơn và dẫn đến những ngày đầu tiên nghiên cứu (p <0,001) và khả năng hấp phụ thay đổi bằng cách xem xét ảnh hưởng của các thông số khác nhau như thời gian tiếp xúc, nồng độ ban đầu, pH và liều hấp thụ. TP có thể tích lũy hàm lượng Cadmium cao trong một thời gian ngắn và tốc độ hấp thụ của cây ăn rau bị ảnh hưởng đáng kể bởi nồng độ của chúng trong đất bị ô nhiễm (p <0,05), nhưng đã hấp thụ Niken trong một vài phần trăm. Thời gian tiếp xúc 30 ngày bằng 5% Rau mùi đã được tìm thấy là tối ưu và sau 40 ngày nội dung cadmium không được phát hiện. Giảm hàm lượng chì sau 20 ngày trong các mẫu đất được xử lý bởi TP là rất đáng kể.

